Messung M100 mit ROMAPLAST

7.1.1 Ergebnis

Tabelle 3: M100 mit ROMAPLAST, Fugendichtheit und Klassifizierung

0mm 1 mm 2 mm

Fugendurchlasskoeffizient a

<0,001 < 0,001 < 0,001
[m3/(h-m-(daPa)]

Fugendichtheitsklasse L1 L1 L1

Luftdurchldssigkeit bei 50

<0,003 < 0,003 <0,003
Pa [m3/(h-m?)]

Seite 8



